Ako sa postupuje, keď pôvodná strecha nebola robená v spáde?
Odpovedá Peter Mráz, FATRA IZOLFA a.s.:  
V systéme FATRAFOL nie je podmienkou vyspádovanie strechy nakoľko voda stojaca na streche vytvára prirodzenú ochranu pre UV žiarením, ktoré je hlavným dôvodom starnutia hydorizolačných materiálov na strechách. Ak nie je strecha pohľadová, nie je potrebné ju dodatočne spádovať.
 Ak je spádovanie podkladu vyžadované, je to možné urobiť niekoľkými spôsobmi, napr. Spádovými doskami vytvorenými z tepelnej izolácie alebo spádovou vrstvou betónu resp. inými materiálmi napr. Keramzitom.

